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STICKEREI – TON IN TON 
ERST STICKEN, DANN FÄRBEN 

 
 
Sie möchten, Stoff und Stickmotiv in derselben Farbe haben?  
Sie färben Ihr Textil nach dem Sticken? 
 
Kein Problem! Dafür müssen Sie mit Rohgarn auf Ihr Rohgewebe sticken und dann 
färben.   
 
Allerdings müssen Sie ein paar Punkte beachten:  
 
Gewebe (Grundstoff) und Stickgarn müssen aus demselben Material sein bzw. mit 
denselben Farbstoffen/Färbeverfahren gefärbt werden können.  
 
Die folgende Tabelle soll Ihnen dabei hilfreich sein: 
 
Gewebe Stickgarn 
 
Baumwolle mercerisiert COTTY oder SULKY 
 
Baumwolle nicht mercerisiert COTTY oder SULKY 
 (Achtung: hier wird die Stickerei etwas dunkler als das Gewebe) 

 
Polyester/Baumwolle COTTY oder POLY 
 
Polyester POLY 
 
 
Für TON IN TON STICKEREIEN müssen Sie immer Rohgarn bestellen. Dafür eignen 
sich weder weisse noch gefärbte Garne. 
 
Im Fall der Viskose (SULKY) ist es einfach. Die Farbnummer 1071 in der SULKY 
Farbkarte ist ein ungefärbtes Rohgarn. Diese Farbe ist als 1.000 m Miniking oder 
5.000m Cone ab Lager verfügbar.    
 
Das Baumwollgarn (COTTY) und das Polyestergarn (POLY) können wir Ihnen in 
verschiedenen Stärken (COTTY 30/12 und POLY 60/40) als Rohgarn auf 
Musterspulen mit ca.1.000 m für erste Tests kostenfrei zur Verfügung stellen. Nach 
positiven Tests können wir Ihnen für die Produktion Aufmachungen, Lieferzeiten, 
Preise anbieten, wenn Sie uns die betreffende Menge nennen.    
 
WICHTIG:  
Sie müssen auf jeden Fall Tests durchführen. Stoffe, Garne und Farbstoffe färben 
unter Umständen unterschiedlich an und führen ggf. auch zu unterschiedlichen 
Echtheiten. 


